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Elektrokemijske tehnike koje se primjenjuju u stabilizaciji/konzervaciji

metalnih predmeta su:
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MJERENJE KOROZIJSKOG POTENCIJALA

ADal i j e povr gi nstabilpa?ekt r okemi j s ki
ADa li je premaz porozan ili neporozan?
ADal i j e =zagtjelotveanapovr gi ne

SEMI NAR ARHI VI | KNJ I GNI G, stulddagE2008., Palr 4



pH 2 pH 5,75 pH 7,5 pH 7,95 pH38,79 pH 12,33
ni skougl jilni
| el i k
-591" -652 -698 -655 366 -262
nehrLlLajuli
| el i k
-263 -66 -86 -89 575 -24
aluminij
-720 -355 -406 -630 -323 -1520
bakar
-164
&“3 & 20 61 42 -140 516
099 < * potencijal mV SCE
9) SEMI NAR ARHI VI, KNJI GNI GBB, stuNMed@gE2Da8., P &r ¢




